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3130 superfix

Bazujacy na cemencie, wzmochiony polimerami,
biaty klej do stosowania na sciany i podtogi, do
wewnatrz i na zewnatrz, w pomieszczeniach mo-
krych i suchych.

e Do podtozy o znacznym skurczu/deformaciji

e Odpowiedni do wszystkich typow ptytek ceramicznych,
kamienia naturalnego i mozaiki szklanej

® Klasa C2TE S2 - klej o wysokiej odksztatcalnosci

3130 superfix bazuje na biatym, nisko alkalicznym cemencie.
Zaprawa jest tatwa w przygotowaniu i nanoszeniu na powierzchnie,
a uzywane narzedzia dajg sie fatwo wyczyscic.

Zalecany do transparentnych, przeswitujgcych ptytek z kamienia
naturalnego i mozaiki szklanej. Szczegdlnie dobra przyczepnos¢
do ptytek nienasiagkliwych i klinkierowych.

Posiada wysokg przyczepnos¢ umozliwiajgcg montaz na scianach
bez obsuwania sie ptytek.

3130 superfix jest pakowany w 5 kg i 15 kg worki.

Zastosowanie
« Sciany

¢ Podtogi

¢ Pomieszczenia mokre
+ Baseny ptywackie

+ Wewnatrz

& Zewnatrz

Rodzaje podtoza

# O minimalnym skurczu/
deformaciji

+ O umiarkowanym
skérczu/deformaciji

¢ O znacznym
skorczu/deformacii

& Podtogi betonowe

+ Elementy betonowe

+ Masy/szpachle podtogowe

¥ Podtogi z ogrzewaniem
elektrycznym i wodnym

& Stare ptytki, powierzchnie
malowane

& Gipsowy tynk/szpachla

v Plyty gipsowe, ptyty
warstwowe o cementowej
nawierzchni

v Elementy z betonu lekkiego

¢ Bloczki z betonu lekkieg

v Sciany/mury tynkg

o Ptyty drewnia

& Membrana do pomiesz
mokrych
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Opis produktu

Bazujaca na cemencie, wysoko odksztatcalna, mrozo- i
wodoodporna, wzmocniona plastikiem, biata zaprawa
klejowa w proszku.

Dane techniczne

1450 kg/m3
C2TE S2

maks. 6 godz

Gestosc:

Wiasciwosci: EN 12004
Czas przydatnosci do uzycia:
Czas schniecia w temp 18°C
do fugowania/przy matym

natezeniu ruchu: 10-18 godz
Gotowos¢ do obcigzen(petna): 7 dni

Zalecana temp. pracy: 10-25°C
Srednie zuzycie — $ciany: 2,5 kg/m?
Srednie zuzycie — podtogi: 3,5 kg/m?

Zastosowanie

Do uktadania wszystkich typow ptytek ceramicznych, klin-
kierowych i kamienia naturalnego, wewnatrz i na zewnatrz,
na podtogach i Scianach, zaréwno w mokrych jak i suchych
pomieszczeniach.Zalecany do podtdg z ogrzewaniem oraz
do cienkich, przeswitujgcych ptytek, mozaiki szklanej, jasne-
go marmuru itp. Szczegdlnie dobra przyczepnos¢ do ptytek
nienasigkliwych i klinkierowych.

Typy podiozy

Podtogi i $ciany o ryzyku wystgpienia znacznych
naprezen i deformacji jak np. mury tynkowane, mury
z bloczkoéw, gipsowy tynk/szpachla, ptyty gipsowe
oraz elementy betonowe i elementy z betonu lekkiego
0 znacznym skurczu, przemieszczeniu i deformaciji.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, stabilne, zwarte, odttuszczone,
oczyszczone z pytu i cementowego szlamu. Podtoze musi
by¢ na tyle suche aby jego powierzchnia wchtoneta primer
4180.

Przy montazu na starych oktadzinach ceramicznych lub
powierzchniach malowanych nalezy sprawdzic¢ czy ptytki
lub farba dobrze trzymajq sie podtoza; powierzchnie
przemy¢ 7110 base cleaner.

Podtoza chtonne nalezy zagruntowac uzywajqc primer
4180. W pomieszczeniach mokrych podtoze zabezpieczy¢
membrang wodoszczelng zgodnie z przepisami budow-
lanymi i naszg instrukcjg montazu.

Wykonanie

15 kg proszku wymiesza¢ z 3,90-4,50 litra wody tak aby
powstata jednolita masa, po czym zaprawa jest gotowa do
uzycia. Najlepiej miesza sie¢ mieszadtem do kleju.

Temperatura proszku i wody powinna by¢ zblizona.
Wymieszana zaprawa nadaje sie do uzycia przez ca.
6 godz. Zaprawy nie nalezy nanosi¢ na zbyt duzg
powierzchnig, tak aby utozy¢ na niej ptytki przed
wystapieniem naskoérkowania.

3130 superfix nanosi sie gtadkg strong pacy dobrze
rozprowadzajgc jg po podtozu, a nastepnie przecigga
zebatg strong pacy. Rozmiar pacy dobiera sie w zalezno$ci
od wielkos$ci ptytek. Ptytki wciskaé/"wkreca¢” w wilgotna
zaprawe, sprawdzajgc regularnie czy ich spodnia strona
jest catkowicie pokryta klejem.

Przy pracach na powierzchniach trudnych jak tarasy, fasa-
dy, baseny itp.najlepiej naktada¢ klej zaréwno na podtoze
jak i na ptytke aby uzyska¢ 100% wypetnienia klejem. Na
powierzchniach wiekszych niz 36 m? lub powierzchniach

o boku dtugosci powyzej 8 mb nalezy wykonac dylatacje.
Czas gotowosci powierzchni do spoinowania zalezy od
stopnia chtonnsci ptytek oraz temperatury otoczenia.
Powierzchnie $cian sg zwykle gotowe do fugowania po ok.
10 godzinach, powierzchnie podtdg po ok. 18 godzinach.

Warunki higieny pracy

Produkt zawiera cement. Nalezy zachowac $rodki
ostroznosci dot. cementu. Chroni¢ przed dzieémi. 3130
superfix bazuje na biatym cemencie , ktéry ma niskg
zawarto$¢ chromu(VI) i zachowuje bezterminowo jego
warto$¢ graniczng 2 mg/kg.

Dalsze informacje — patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

3130 superfix jest konfekcjonowany w 5kg torbach i
15kg papierowych workach wzmocnionych plastikiem i
wyposazonych w uchwyt.

Przechowywanie i transport
Przechowywac i transportowaé w warunkach suchych.
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt
zachowuje wtasciwosci techniczne min. 12 miesiecy od
daty produkgiji.

Sprzedaz

Produkty mira sprzedawane sg przez wybrane salony
ptytek i hurtownie budowlane.
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